
• 複合材料の中間製品となる種々のプリプレグ開発（主に樹脂開発）を行った。

• スポーツレジャー用プリプレグ、航空機2次構造材認定品を開発した。

• 航空機用 1次構造材として、耐熱／耐熱衝撃性品を開発した。
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２．炭素繊維用プリプレグの研究開発 （航空機他）
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開発したプリプレグ製品類の性能一覧図


